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Coefficient de frottement dynamique 
ANSI A137.1 - BOT 3000 
~ 0,58 humide (lisse mat) 
~ 0,88 sec (lisse, mat) 
Teneur en COV ≤ 70 g/L 
Résistance chimique Communiquer avec Les Enduits Art Béton Canada 
Les propriétés des produits reflètent généralement des moyennes obtenues en laboratoire. Certaines variations 

peuvent se produire au chantier sous l’influence de conditions environnementales locales et de facteurs tels que 

la préparation, l’application, le mûrissement et les méthodes de tests des produits. 

 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Préparation 
de la surface 

 

Nouvelles surfaces : L’uréthane Art Béton doit être appliqué dans un laps de temps de recouvrement 
spécifique suivant l’application de la résine Les Enduits Art BétonCanada®Si ce laps de temps n’est pas 
respecté, la surface de la résine existante devra être poncée afin d’en retirer le lustre ou le brillant. La surface 
ainsi préparée devra être ensuite dépoussiérée à l’aide d’un chiffon imbibé de solvant et débarrassée de toute 
trace de saleté ou de résidu de préparation avant d’appliquer la couche de finition. 
 
Surfaces enduites antérieurement : Les surfaces enduites préalablement doivent être intactes et doivent 
adhérer fortement au substrat. Dépoussiérer et débarrasser les surfaces de toute trace de cire ou d’enduit 
d’étanchéité, d’impureté, d’huile, de graisse ou de toute substance susceptible de nuire à l’adhérence. Les 
surfaces dures ou brillantes doivent être poncées et essuyées avec un solvant pour améliorer la performance. 

Remarque : Les Enduits Art Béton Canada conseille fortement d’effectuer un essai d’application pour déterminer si 
L’uréthane Art Béton est compatible et performant avec la surface existante et cela, avant de lancer les travaux 
d’application de la couche de finition. Pour tout conseil, communiquer avec Les Enduits Art Béton Canada. 

Malaxage Prémélanger les deux composants séparément pour décoller tout matériau qui se serait déposé, pour garantir 
une répartition uniforme des solides et l’homogénéité des produits. Le conteneur de la partie A (résine) n’est 
que partiellement rempli et surdimensionné pour servir au malaxage d’une seule unité. Commencer le 
malaxage de la partie A (résine) à l’aide d’une perceuse électrique réglée à basse vitesse (300 - 400 tr/min) 
dotée d’une pale de malaxage de type Exomixer® (modèle recommandé) adaptée au volume du conteneur de 
malaxage et qui permettra de minimiser l’occlusion d’air. Ajouter la partie B (durcisseur) au vortex de la résine 
en phase de malaxage et mélanger pendant trois (3) minutes jusqu’à obtention d’une couleur uniforme. 
Pendant le malaxage, racler au moins une fois les parois et le fond du contenant à l’aide d’une truelle plate ou 
droite afin d’obtenir un mélange homogène. 

Remarque : Ne mélanger que des unités complètes. 

Application Appliquer L’uréthane Art Béton au rouleau à poils courts de 6 mm (1/4 po) et ne peluchant pas. Tremper le 
rouleau dans le seau de produit et appliquer. Pour de meilleurs résultats, l’application initiale du produit 
devrait s’effectuer dans une seule direction et son uniformisation se fera à la perpendiculaire (par rapport à la 
direction d’application initiale). Appliquer uniformément et régulièrement en évitant de créer des flaques ou 
de crêtes car celles-ci prendront plus de temps à mûrir et pourraient rester blancs une fois mûris, surtout si 
elles sont très épaisses. Prendre soin de conserver un rebord humide pendant l’application pour minimiser 
l’apparition d’éventuelles lignes de chevauchement. Laisser la première couche durcir complètement avant de 
procéder à son recouvrement (environ 3 heures à 20 °C [68 °F])Pour une adhérence inter-couche adéquate, les 
couches subséquentes doivent être appliquées dans les 24 heures suivant l’application de la couche 
précédente à 20 °C (68 °F)Si le délai d’attente entre les couches n’est pas respecté, poncer mécaniquement la 
couche de finition existante, passer l’aspirateur et essuyer avec un chiffon imbibé de solvant et ne laissant pas 
de peluches. 

Nettoyage Nettoyer tous les outils et tout le matériel à l’eau. Une fois durci, le produit ne peut être enlevé que 
manuellement ou mécaniquement. Se laver soigneusement les mains et la peau à l’eau chaude savonneuse. 

RESTRICTIONS 

 Il est préférable que L’uréthane Art Béton soit installé par des applicateurs professionnels expérimentés. 
Communiquer avec Les Enduits Art Béton Canada pour plus de conseils ou des suggestions à ce sujet. Avant 
l’application, mesurer et confirmer la teneur en humidité du substrat, l’humidité ambiante relative, la 
température du substrat et ambiante et le point de rosée. Confirmer et noter les résultats ci-dessus au moins 
une (1) fois toutes les trois (3) heures lors de la mise en œuvre ou plus fréquemment lorsque les conditions 
changent (ex: hausse ou baisse de la température ambiante, augmentation ou réduction de l’humidité relative, 
etc.) 

Température ambiante et de 
substrat 

Minimum/Maximum 15 / 30 °C (59 / 86 °F). 
Humidité relative maximale pendant l’application et le mûrissement : 75 %. 
Lorsque les températures sont plus basses et/ou l’humidité élevée, le temps de mûrissement sera prolongé. 
Le produit ne devrait pas appliqué lorsque l’humidité relative dépasse 75 % dans la mesure où les temps de 
mûrissement s’allongeront et l’eau sera retenue dans le film, réduisant ainsi la performance ultime de l’enduit. 
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